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1 Zlozenie inSpekénej skupiny

Inépekcia sa vykonala v zlozeni:
Ing. Jaroslav Koren, PhD. - veduci in§pektor

2 Casovy priebeh inspekcie

InSpekcia sa vykonala dna: 05.08.2020

PriebeZzna inSpekcia sa vykonala sa na zaklade spravy o vysledku predchadzajlcej priebeznej inSpekcie
¢. P04/14/0044/90/05/CO zo dna 26.06.2019 a na zaklade vysledku kontrolnych skusok, vykonanych dna
04.08.2020.

3 Zoznam technickych $pecifikacii, noriem a pravnych predpisov vzt'ahujicich sa na vyrobok

STN EN 13813: 2003 Poterové materialy a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Viastnosti
a poziadavky (72 2481).

Zakon ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych Fétok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

Technicky list 001 Liaty poter NIV 225

Pracovny postup ¢. PP 04/2014 na vykonavanie in§pekcii systému riadenia vyroby.

4 Priebeh priebeznej inSpekcie systému riadenia vyroby

Kontrola opatreni uloZzenych pri predchadzajlicej indpekcii

neboli uloZzené Ziadne.

Struény suhrn délezitych zisteni pri priebeZnej in§pekcii

Boli vykonané kontrolné skusky, vytypovaného vyrobku: Samonivelizaény poter anhydritovy, typ: NIV CF 225.
Vysledky kontrolnych skusok potvrdili zhodu s kritériami uvedenymi v technickych $pecifikaciach.

Pracovnici vyrobcu, ktori sa in§pekcie zuc¢astnili: Martin Haffner

Zoznam preverovanej technickej dokumentacie systému riadenia vyroby:

STN EN 13813: 2003 Poteroveé materialy a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Vlastnosti
a poziadavky (72 2481).

Technicky list 001 Liaty poter NIV 225:

5 Nezhody zistené pri priebeznej inSpekcii

Pri priebeznej inSpekcii systemu riadenia vyroby sa nezistili nezhody voéi technickym $pecifikaciam a pravnym
predpisom.

6 Posudenie zhody vlastnosti vyrobku s technickymi $pecifikaciami a pravnymi predpismi na
zaklade vykonanych kontrolnych skusok

Certifikatny organ vykonal skugky vyrobku v zmysle technickych $pecifikacii.
Protokol o kontrolnej skuske (&. 90-20-0208) je v prilohovej asti.

Vysledky vykonanych kontrolnych skusok
Samonivelizaény poter anhydritovy, typ: NIV CF 225

, . . Predpis pre Zistena Vyhodnotenie
Vlastnost’ Sk:_"eé ; bI:y - hi%%so::nia uréenie zhody porovnavacia vzhlfadom
predp y a kritérium hodnota ku kritériu
Pevnost v tahu
pri ohybe . STN EN 13813 :
po 50 diioch STN EN 13892-2 konvenéne min. 5 78105 vyhovuje
(N/mm?)
Pevnost v tlaku
po 50 drioch STN EN 13892-2 konven¢ne STN EN 13813 40,3142 vyhovuje
> min. 20
(N/mm?)
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Skuskami vyrobku sa preukazala zhoda vlastnosti vyrobku s tymito technickymi Specifikaciami a pravnymi

predpismi:

STN EN 13813: 2003 Poterové materialy a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Viastnosti
a poziadavky (72 2481).
Technicky list 001 Liaty poter NIV 325

7 Celkové zhodnotenie inSpekcie

Pri priebeznej inSpekcii sa nezistili ziadne nezhody.

Na zaklade vysledkov priebeznej inSpekcie navrhujeme ponechat’ certifikat vyrobku v platnosti.

Termin dalsej priebeznej inSpekcie sa stanovil na august 2021,

8 Rozdelovnik

;/i};tlfmk UloZenie vytlatku, adresat uréenia
1 VyrobcalZiadatel

2 TSUS — archiv UPZ

3 TSUS — archiv poboéky

9 Zoznam priloh

Priloha &. 1

Sprava o vysledku priebeZnej in§pekcie ¢. P04/14/0044/90/06/CO

Protokol o skuske ¢. 90-20-0208
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